
（単位：トン）

形　鋼 棒　　　鋼 管　材 線　材 鋼　板 鋼　帯 合　計

Cｒ系 x 2,845 16,804 3,317 x 56,695 79,981 35,108

Cr-Mo系 x x x 1,202 x 21,168 x 8,006

Cr-Mn系 - x - x - - x 311

Cr-Ni系 x 5,716 x 7,287 8,309 63,972 91,682 72,133

Cr-Ni-Mo系 174 4,358 5,982 6,461 5,230 5,452 27,657 22,762

出所：経済産業省『鉄鋼生産内訳月報』

（注）①2014年1月より統計調査が経済産業省生産動態統計から上記に変更されたため、

　　　　それ以前の数値との連続性はない。　

（注）② x ：非公表

合  わ  せ  鋼 材 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ x x 4,281 2,151

合             計 39,550 513,311 99,936 340,701 98,157 500,768 1,592,423 825,996

4,563

計 17,267 112,275 42,492 135,038 92,121 437,343

そ の 他 の
特 殊 用 途 鋼

- 334 x 6,745 x

836,536 410,293

19,872

高 抗 張 力 鋼 x 7,884 x 9,670 77,797 289,067 402,421 156,811

138,320

快 削 鋼 - 33,900 x x - -

ス テ ン レ ス 鋼
小 計

x 13,795 25,806 x 14,078

50,926 27,521

32,019

軸 受 鋼 - 46,282 11,672 24,807 x x 83,307 31,187

特

殊

用

途

鋼

ば ね 鋼 - 10,080 - x - x 34,145

147,287 223,912

ピ ア ノ 線 材 ・・・ ・・・ ・・・ 33,487 ・・・ ・・・ 33,487

x 8,338

x 8,212 331,266 155,154

計 22,283 392,457 x 204,251 x 54,474 736,807 406,252

8,951 19,080 9,451

構
造
用
鋼

機械構造用炭素鋼 x 203,218 x 145,529 4,590

計 ・・・ 8,579 x 1,412 x

46,262 405,541 251,098

構 造 用 合 金 鋼 x 189,239 55,299 58,722

x - 451 x x x x

その他の工具鋼 ・・・ x - - - - x x

2019年2月特殊鋼熱間圧延鋼材生産高（鋼種・形状別）

熱　　　　　間　　　　　圧　　　　　延　　　　　鋼　　　　　材 月　末

在　庫

工

具

鋼

炭 素 工 具 鋼 ・・・ 380 - 376 x x 8,050 4,321

合 金 工 具 鋼 ・・・ 7,271 x 585 x 1,671 9,603 4,771

高 速 度 工 具 鋼 ・・・

鋼種

形 状


